Datenstand: 30-10-2025 13:31

Link zum Produkt: https://modellerc.de/tkanina-szklana-300-gm2-msp-p-13485.html

Tkanina szklana 300 g/m2 - MSP

Preis 2.69 Euro
Listenpreis MSPG-00300
Produzentcode MSPG-00300
EAN-Code 20101006

Produktbeschreibung

Wysokiej jakosci tkanina szklana zastosowania modelarskiego wyprodukowana przez firme MSP.Charakterystyka:

¢ Arkusz o gestosci 300 g/m2

¢ Wymiary: 125x80 cm

¢ Tkanina o duzej wytrzymatosci

e Stworzona do uzytku z zywicami epoksydowymi (zalecana zywica Epidian 53 oraz utwardzacz Z-1)

e Podatna na malowanie (lakiery poliuretanowe, akrylowe, nitro lub olejne)

¢ Stosowana do wzmacniania miejsc narazonych na przecigzenia, laminowania

Zastosowanie - w modelarstwie lotniczym i szkutniczym.Przy laminowaniu stosuje sie rézne rodzaje i ilos¢ warstw tkanin w
zaleznosci od potrzeb wytrzymatosciowych wykonywanego elementu. Tkaniny lub maty przesycamy pedzlem o twardym
wtosie nie pozostawiajgc miejsc nieprzesyconych oraz pecherzy powietrza. Laminowanie wykonujemy zywica EPIDIAN 53
zmieszang z utwardzaczem Z-1 w proporcji 10 czeSci wagowych zywicy i 1 cze$¢ wagowa utwardzacza(lub objetosciowo 8
czesci zywicy i 1 czesci utwardzacza.)Nie wyklucza sie stosowania innych zywic. Przy laminowaniu w formach powierzchnie
nalezy posmarowac rozdzielaczem (np. woskowym), ktéry po wyschnieciu tworzy warstwe rozdzielajaca i umozliwia wyjecie
wyrobu laminatowego. Czas utwardzania laminatu z zastosowaniem EPIDIANU 53 wynosi w temp. 18-20C okoto 24 godz.
Catkowita wytrzymatos¢ laminat uzyskuje po 7 dniach. Powierzchnie utwardzonego laminatu mozna malowac lakierami
poliuretanowymi, akrylowymi, nitro lub olejnymi. Przed malowaniem powierzchnie nalezy odttusci¢ przez uzycie denaturatu,
rozpuszczalnika nitro lub starcie cienkiej warstwy papierem $ciernym i odpyleniem. Oznaczenie producenta: MSPG-00300
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